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WYNIKI BADAN LABORATORYJNYCH WODY

Lokalizacja poboru: Swiete — Oczyszczalnia $ciekow
Nr otworu: 2B
Gtebokos¢: 3,4 m ppt

Charakterystyka

Lp | Oznaczenie : Jednostka | Wartosé | Klasa ekspozycji
chemiczna
Odczyn
1 H 7,02 -
(pH) P
Dwutlenek wegla agr. 3
2 (CO2 agresywny) mg/dm 94,2 XA2
Magnez
3 mg/dm3 <100,0 -
(Mg?) 0
Amoniak 3
4 (NH) mg/dm 4,4
Siarczany 3 i
5 (SO42) mg/dm 26,0
Zasadowosc¢ 3
6 (CaCOs) mg/dm >499,0 -
Twardos¢ og. o i
7 (Tw) n 16,7
8 Twardosc¢ wegl. on 15.4 i
(Tw)
Chlorki 3
9 (P mg/dm 25,0 -

Na podstawie normy PN-EN 206:2014-04, woda podziemna
wykazuje agresywnos$¢ w stosunku do betonu — klasa ekspozycji XAZ2.
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